Bois construction et
propagation du feu

CSTR / Parlesfacades

le futur en construction AppréCiatiOn de |ab0rat0ire1

F C B A 26/07/2023 - Version 4
Réalisation CSTB & Institut Technologique FCBA
Financement DHUP, CODIFAB et FBF

1 Appréciation de laboratoire au sens de I’article 5.3 de I’Instruction Technique 249 version 2010 (IT249) [2] et en complément des
dispositions constructives de ’article 2.4 de cette 1T249, Appréciation de laboratoire au sens de Iarticle 13 de ’arrété du 31 janvier
1986 modifié [3] et au sens des arrétés du 7 aolt 2019 [4].




CSTB

le futur en construction

FCBA

Bois construction et
propagation du feu
par les facades

Appreéciation de laboratoire

Date

Principales modifications effectuées

01/01/2016

- 1%¢ publication

01/02/2017

- Mise ajour des exigences techniques

29/03/2019

- Ajout des autres modes de fixation de 1’écran thermique rigide validés par PV
- Ajout du déflecteur renforcé pour les bardages « minces »

- Ajout du parement en terre cuite

- Ajout du traitement des embrasures avec laine de roche et habillage acier

25/11/2020

- Prise en compte des modifications réglementaires des arrétés du 7 ao(it 2019
- Intégration d’éléments d’essais facades déja réalisés
- Amédlioration / Expertise-Analyse suite a des retours terrain

07/12/2020

- Corrections éditoriales

13/06/2023

- Révision de I’ensemble des carnets de détails pour une mise en cohérence vis-a-vis
des autres critéres

- Nouvelles solutions de mise en ceuvre de menuiseries extérieures
(applique extérieure, CVR)

- Intégration d’une solution de parement tavaillon
- Améliorations / corrections suite a expertise et retours terrain
- Intégration d’un tableau de synthese des solutions

CODIFAB

Développement des Industries Frangoises
de |'Ameublement et du Bois




Préambule

26/07/2023 — Version 4 — Appréciation de laboratoire Bois construction et propagation du feu par les facades



La Confédération de I’Artisanat et des Petites Entreprises du Batiment (CAPEB), I’Union des Industriels
et ConstructeursBoiset biosour cés (Ul CB), I’Union des Métiers du Bois - Fédér ation Francaise de Batiment
(UMB-FFB), et France Bois Foré (FBF) ont souhaitéregrouper leursefforts en 2012 dansle but de mettre
aladisposition desacteursdela construction des solutionsbois maitriséesvis-a-visdu risque de propagation
du feu par les facades. Ils ont décidé de se faire accompagner dans cette démarche par le CSTB et ’Institut
Technologique FCBA. La premiére version du guide est le fruit de ce travail collaboratif. Depuis les
organisations professionnelles (CODIFAB, FBF) continuent de soutenir I’évolution de cet outil.

Le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) est un Etablissement Public a Caractére Industriel et
Commercia (EPIC), laboratoire pilote agréé en résistance et réaction au feu auprés du ministére de ’intérieur,
suivant les dispositions de I’Arrété du 5 février 1959 portant agrément des laboratoires d'essais sur le
comportement au feu des matériaux. L’Institut Technologique FCBA est un Centre Technique Industriel (CTI)
agréé en réaction au feu suivant les dispositions de I’ Arrété du 5 février 1959 portant agrément des laboratoires
d'essais sur le comportement au feu des matériaux. A cetitre, le présent document a valeur d’appréciation de
laboratoire au sens de ’article 5.3 de I’'Instruction Technique 249 version 2010 (1T249) [2] et en complément des
dispositions constructives de ’article 2.4 de cette IT249. Le présent document a également valeur d’appréciation
de laboratoire au sens de I’article 13 de ’arrété du 31 janvier 1986 modifié [3] relatif aux batiments d’habitation
neufs, et valeur d’appréciation de laboratoire au sens de ’arrété du 7 ao(t 2019 [4] relatif aux immeubles de
moyenne hauteur rénoves.

Il traite des dispositions constr uctives, prises en application des objectifs de sécurité incendie fixés par le Code
de la Construction et de I’Habitation, qui visent a prévenir le risque de propagation du feu par ’extérieur
d'un batiment via des fagades intégrant du bois et comportant ou non des baies vitrées. Les fagcades visées
sont celles constituées d’un bardage ventilé mis en ceuvre sur des parois porteuses ou non-porteuses réalisees en
ossature bois, ou en panneaux bois monobloc de type panneaux en bois massif contrecollés et contrecloués, ains
gu'en éléments de magonnerie ou en béton armé.

Les dispositions du présent document concernent les Etablissements Recevant du Public (ERP) et les
batiments d'habitation, dans la limite des prescriptionsrelatives a la r églementation propre a chaque type
de batiment.

Ainsi, les dispositions constructives prévues au titre du présent document ne sont pas exigées pour les
batiments d'habitation des lére et 2eme familles pour lesquelles il n'y a pas d'exigence réglementaire
relative a la propagation du feu via la fagade. Le risque pour ces béatiments est considéré limité et les exigences
réglementaires sont aujourd’hui considérées suffisantes pour ce type de batiment ainsi que le confirme le courrier
signé conjointement par laDirection de 1’Habitat, de I’Urbanisme et des Paysages (DHUP) et laDirection Générale
dela Sécurité Civile et de la Gestion des Risques (DGSCGC) en date du 30/09/2015 [30].

De méme, I’application de ’Instruction Technique 249 n’est pas exigée réglementairement pour les ERP de 5™
catégorie ou les ERP de toute catégorie a simple rez-de-chaussée ou avec un étage (précisions a I’article CO21).

L es dispositions proposées dans cette appreéciation de laboratoire reflétent 1’état de 1’art sur le territoire national et
s’appuient sur une campagne d’essais réalisée entre 2012 et 2015 financée par la Direction de ’Habitat de
I’Urbanisme et des Paysages (DHUP), le Comité Professionnel de Développement des Industries Frangaises de
I’ Ameublement et du Bois (CODIFAB) et France Bois Forét (FBF) (voir [8] a[15]). Des essais complémentaires
ont été réalisés en 2017 (voir [16] et [17]) et ont permis de rédiger une version 2 de ce document. La prise en
compte d’essais supplémentaires et de remontées lors de 1’application du présent document, ainsi que le nouveau
contexte réglementaire pour les batiments d’habitation, ont conduit le CSTB et FCBA & proposer une version 3,
puis le présent document (version 4).

Comme en atteste 1’historique de révision, des mises a jour sont programmées réguliérement. En particulier,
pourront étre proposées (suivant les études réalisées) des dispositions constructives pour des systémes aternatifs
aux bardages ventilés (ETICS, vétures, vétages, ...) mis en ceuvre sur des systémes constructifs a base de bois
ains que des solutions constructives misesen ceuvre sur des systémes de fagades en bois susceptibles de participer
a I’indice D (balcons,...).

Enfin, il est toujours possible d’optimiser ou bien de justifier des solutions de fagade bois non décrites dans le
présent document. Ces solutions pourront faire 1’objet d’une Appréciation de laboratoire concluant favorablement
sur le risque de propagation du feu par la facade dans les conditions fixées au chapitre 5.3 de I’Instruction
Technique n°249 ou de ’arrété du 31 janvier 1986 modifié [3] ou de I’arrété du 7 aott 2019 modifié [4].
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Tableau 1 : Batiments soumis a des exigences r églementair es de propagation du feu par lesfacades

Bétiments soumis a des exigences
réglementaires de prise en compte du
risque de propagation du feu par les

Bétiments non soumis a des
exigences réglementaires de prise en
compte du risgue de propagation du

facades feu par les facades
- 3 famille i e g
Batiments d’habitation * - 4™ famille ] ;mfgm ::Fe
et IMH en rénovation
- ERPde 5% catégorie

ERP de 1%¢ 2¢tme 3eme gt géme - ERP en rez-de-chaussée ou

ERP catégorie sauf exception du CO21 a un étage (précisions du
C021)
BureaLix / Etablissement recevant des
travailleurs (ERT)
Autres immeubles - IGH /

* Pour les batiments d’habitation de la 3°™ famille, de la 4°™ famille et les immeubles de moyenne hauteur [4],
les paragraphes ci-aprés explicitent les solutions applicables suite a la publication des nouvelles exigences
réglementaires des arrétés du 7 ao(t 2019 [3] et [4].

1. Facades Bois des batiments de 4™ famille (neuf)

Au regard des nouvelles exigences introduites pour les batiments d’habitation neufs de 4™ famille par I’arrété du
7 aotit 2019, les solutions de fagades bois qui peuvent étre mises en ceuvre sont celles de la solution 2 de 1’arrété
du 31 janvier 1986 modifié.
Un certain nombre de solutions conformes a ces exigences sont décrites dans ’appréciation de laboratoire « Bois
construction et propagation du feu par les fagades » dans e paragraphe 3.5 « Solution avec bardages Euroclasses
A2-s3, dO ». Le revétement extérieur doit étre de classe A2-s3, d0 et mis en ceuvre a joint fermé ou ajoint creux
(définis plus précisément au paragraphe 2.1 de ’appréciation de laboratoire). Un déflecteur d’au moins 20 mm de
débord doit étre mis en place (défini plus précisément au paragraphe 2.2 de I’appréciation de laboratoire). Au vu
de la stabilité au feu exigée du batiment, seuls les écrans thermiques listés ci-dessous peuvent étre mis en ceuvre
(définis plus précisément au paragraphe 1.3 de I’appréciation de laboratoire) lorsqu’ils ont fait ’objet d’une
évaluation pour cette destination (mise en ceuvre a I’extérieur) :

- Plague de plétre hydrofuge de type H1 BA18 ;

- Plague de platre renforcée de fibres de cellulose de type GF-W1 ;

- Laine de roche d’épaisseur comprise entre 60 mm et 100 mm ;

- Tout autre plaque rigide de réaction au feu A2-s3, d0 et justifiant d’un PV de classement de résistance au

feu EI30.
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2. Facades Bois des batiments de 3™ famille (neuf)

Au regard des nouvelles exigences introduites pour les batiments d’habitation neufs de 3™ famille par I’arrété du
7 ao0t 2019 modifié, les solutions de fagades bois qui peuvent étre mises en ceuvre sont celles de la solution 2 de
I’arrété du 31 janvier 1986 modifié. Ainsi, toutes les solutions de I’appréciation de laboratoire « Bois construction
et propagation du feu par les fagades », compatibles avec un niveau de résistance au feu de la structure requis de
60 minutes, peuvent étre mises en ceuvre pour les batiments de |a 3%™ famille.

3. Propagation latérale (3™ et 4°™ famille neuf)

L’arrété du 7 aolit 2019 modifiant ’arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre I’incendie des batiments
d’habitation mentionne que « la conception de la fagade limite la propagation latérale d'un incendie ».

Le groupe de coordination des laboratoires agréés a proposé des recommandations pour I’appréciation de ce risque,
avec notamment la possibilité de justifier I’exigence via une extension géométrique latérale de la maquette d’essai
[31]. Cette extension a été réalisée lors d’un essai LEPIR II en 2017 et aucune propagation latérale significative
pendant la durée de I’essai n’a été constatée sur la configuration de bardage bois mis en ccuvre verticalement
(double tasseautage) et classe D-s2, d0. Cette configuration a été choisie afin de prendre en compte le risque de
propagation latérale pour la pose des bardages verticaux, horizontaux avec un écran thermique en plagque rigide
A2-s3, dO ou en laine de roche.

4. Chutes d’objets (3™ et 4°™ famille neuf)

L’arrété du 7 aoit 2019 modifiant I’arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre I’incendie des bétiments
d’habitation introduit I’appréciation du risque 1ié a la chute d’objets en cas d’incendie. Néanmoins, les critéres
précis de cette appréciation du risque n’étant pas définis réglementairement, le groupe de coordination des
laboratoires agréés a proposé des recommandations et interprétations inspirées notamment des éléments issus du
projet de normalisation européenne des essais de fagade [31]. Parmi ces éléments, on notera 1’absence de chute
de particules enflammées et de chute d’objet lourd ou imposant pendant les 10 premiéres minutes de 1’essai LEPIR
et pendant la totalité de la durée de ’essai.

Pour les essais réalisés dans le cadre de ’appréciation de laboratoire « Bois construction et propagation du feu par
les fagades », aucune chute de particules enflammées n’a été constatée pendant les 10 premiéres minutes des
essais. Néanmoins, des chutes sont a noter dans la suite de ’essai. L’appréciation du risque dans la zone d’influence
caractéristique d’un incendie, exigé par I’arrété du 7 aott 2019 modifiérelatif a la chute d’objet, doit étre complétée
par une réflexion a I’échelle de I’ouvrage a construire.

5. Facades bois des immeubles de moyenne hauteur (rénovation)

Pour les immeubles de moyenne hauteur, au sens de ’arrété du 7 aoQt 2019 relatif aux travaux de modification
des immeubles de moyenne hauteur précisant les solutions constructives acceptables pour les rénovations de
facade, les solutions compatibles avec les exigences des batiments de 4°™ famille (neuf) mentionnées dans le
chapitre 1 ci-dessus conviennent.

A ladate de publication du présent document, les sujets des chutes d’objet et de la propagation latérale ne sont pas
abordés réglementairement pour lesimmeubles de moyenne hauteur (rénovation).
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Le présent document traite des dispositions constructives, prises en application des objectifs de sécurité incendie
fixés par le Code de la Construction et de I’Habitation, et qui visent a prévenir lerisque de propagation du feu
par Pextérieur d'un bitiment via des fagades intégrant du bois et comportant ou non des baies vitr ées.

La campagne d’essais menée entre 2012 et 2015 a permis d’identifier les paramétres essentiels a considérer dans
laprévention du risque de propagation du feu par I’extérieur via des fagades en bois munies d’un bardage ventilé.

Ces parameétres sont les suivants :

> Laprésence, lanature, lagéométrie et |e positionnement des déflecteurs utilisés pour éviter I'effet cheminée
dans la lame d’air du bardage ventil€, ainsi que pour éoigner les flammes du nu extérieur de lafagade ;

> la présence (ou non) et la nature de 1’écran thermique mis en ceuvre entre le bardage ventilé et les éléments
porteurs (ou non) en ossature bois ou en panneaux bois monobloc de type panneaux en bois massif
contrecollés et contrecloués ;

> |e classement de réaction au feu, 1’épaisseur nominale, la masse volumique minimale et le Pouvoir
Calorifique Supérieur (PCS) du parement de bardage extérieur ;

> la présence, la nature, la géométrie et le positionnement de dispositifs d’obturation et de calfeutrement de
lalame d'air du bardage ventilé en situation d’incendie;

> |e traitement des baies de lafagade ;
> |e traitement de I'étanchéité entre les planchers et |a fagade.

L’ensemble des dispositions constructives proposees dans le document s’applique aux facades porteuses et
non porteuses constituées :
¢ d’une ossature bois conformes aux prescriptions du NF DTU 31.2 ou du NF DTU 31.4;

¢ de panneaux bois massifs contrecollés et contrecloués dansla limite des prescriptions fixées dansles
référentiels auxquels se raccr ochent ces procédés ;

¢ ains que d’éléments de magonnerie ou en béton armé.

Le présent document est scindé en 3 chapitres. Chague chapitre dével oppe les dispositions constructives retenues
en application des principes de prévention du risque de propagation du feu par I’extérieur via des fagcades en bois
définies ci-avant :

> Le premier chapitre définit les dispositions constructives permettant a la fagade de participer a ’indice
C+D (écran thermique, jonction fagade-plancher) ;

> L e deuxiéme chapitre décrit les dispositions constructives permettant de limiter la propagation du feu par
les éléments constituant |e bardage ventilé ;

> Ledernier chapitre s’attache quant a lui a décrire des solutions types de fagades en bois répondant aux
exigences de I’Instruction Technique n°249 et s’appuyant sur les principes définis aux deux premiers
chapitres.

Un quatriéme chapitre regroupe et classe toutes les références documentaires.

En fin de document, deux annexes sont présentées :
Annexe 1 : Paroi type pour essai LEPIR 2 sur support bois exploitable sur supports magonnés et bois

Annexe 2 : Tableaux de synthése des solutions

Note : Cetableau de synthése est fourni en tant qu’outil de facilitation pour identifier des solutions du présent
guide. Il est fourni & titre indicatif uniquement, les prescriptions figurant dans le corps de texte principal
prévalent.
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1.1Eléments de facades bois constituant
I'indice « C+D »

Nous rappelons que les éléments de fagades définis dans 1’Instruction technique n°249 [2], et susceptibles de
participer al'indice C, sont :

> des éléments pare-flammes de degré 1 h, avec un feu a considérer de l'intérieur vers ’extérieur, ou E; _, , 60
(REi - 060 s porteur), au droit du plancher et sous celui-ci (soit en imposte). Remarque : L’exigence 1h est
ramenée au degré de résistance au feu requis pour la structure du bétiment, si celui-ci est inférieur ;

> et des é éments pare-flammes de degré 1/2 h, avec un feu a considérer de |'extérieur vers I’intérieur, ou E,
-i130 (RE, -, ;30 si porteur), au-dessus du plancher (soit en allége), avec utilisation du programme thermique
normaliseé.

S’agissant des systémes constructifs de facades en bois, nous distinguons deux cas de figure :

> |es éléments constituant la fagcade sont non-porteurs (cas 1);
> |es éléments constituant la fagade sont porteurs (cas 2).

Le Tableau 2 ci-dessous résume les exigences réglementaires de résistance au feu attendues pour les éléments
constituants le C des fagades.

Tableau 2 : Exigences réglementaires des éléments constructifs qui assurent le C des fagcades.

Exigencesréglementaires des par ois extérieur es (Participation a I’indice C)

Exigence de Fagade non porteuse (Cas 1) Facade porteuse ) (Cas 2)
stabilité au feu de Enallége En imposte En dlege En imposte
la structure (min) Ext. versInt. Int. vers Ext. Ext. versint. Int. vers Ext.
R30 Eo-i 30 Ei—o 30 REo-i 30 REi_o 30
R60 Eo-i 30 Ei—o 60 REo-.i 30 REi-. 60
R90 Eo—i 30 Ei—o 60 REo-i 30 REi_., 60

(*) Les solutions proposées dans le présent document permettent de maintenir la stabilité au feu des facades
porteuses bois soumises & un feu extérieur.

Delaméme maniére, nous rappelons que les éléments définis dans I’ Instruction technique n°249 [2] et susceptibles
de participer al'indice D sont les suivants :
> Eléments pare-flammes de degré 1 h ou E 60 (RE 60 si porteur). Cette exigence est ramenée au degré de
résistance au feu des planchersrequis, si celui-ci est inférieur a une heure.

Dans tous les cas, le déflecteur mis en ceuvre a chaque recoupement d’étage, tel que défini dans le chapitre 2 ci-
apres, peut étre pris en compte dansle calcul du D si sa partie en saillie par rapport au nu extérieur du revétement
du bardage ventilé est supérieure ou égale 4150 mm.

L es fagades doivent répondre aux exigences minimales de C+D imposées par |es réglementations en vigueur pour
chaque type de bétiment concerné.

1.1.1 Facades constituées d'élements non-porteurs (cas 1)

Lorsque la fagade est constituée d’éléments non-porteurs, la fonction pare-flammes des éléments participant au
« C+D » peut étre assurée par I’ensemble de I’enveloppe constituant |a fagade.

Si une partie du C se situe en retombée sous le plancher haut de 1’étage sinistré, il faut que cette partie assure sa
fonction pare-flammes en prenant en compte le fait qu'elle sera attaquée par le feu des deux cotés.
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1.1.2 Facades constituées d'éléments porteurs (cas 2)

Lorsque la fagade est constituée d’éléments porteurs, la fonction pare-flammes des ééments participant au
« C+D » doit étre assurée par la contre-cloison de doublage intérieur seule pour le feu venant de I’intérieur et par
I’écran thermique mis en ceuvre derriére le bardage ventilé ainsi que les déflecteurs pour le feu venant de
I’extérieur. Dans ce cas de figure, il s’agit en effet de limiter |e passage du feu de |'étage sinistré al'étage au-dessus,
tout en assurant la protection de la structure porteuse de lafacade (située au niveau du « C+D ») qui participeala
stabilité du bétiment.

Si une partie du C se situe en retombé sous le plancher haut de 1’étage sinistré, la paroi de la fagade doit assurer
une durée de résistance au feu RE30, 60 ou 90 selon le type du batiment. Sur cette partie, la paroi est attaquée par
lefeu del'intérieur et del'extérieur, et il faut que la stabilité au feu de la structure porteuse ne soit pas affectée par
le feu pendant toute la durée de résistance au feu exigée par la réglementation relative au type du batiment.

1.1.3 Masse combustible mobilisable

La valeur minimale de la somme des indices C et D a respecter est déterminée par |a réglementation propre au
type de bétiment, suivant des seuils de masse combustible mobilisable (M) calculée suivant 1’Instruction
Technique 249 [2]. Pour celail faut déterminer la chaleur de combustion effective, dite chaleur de combustion
mobilisable (CCM) d'un matériau de facade, qui est la quantité de chaleur susceptible d'étre dégagée lors de la
participation de ce matériau ala propagation du feu sur la fagade. Elle est exprimée en MJ.kg™.

Cette chaleur de combustion est déterminée par des sdécritsen annexe A2 de I'Instruction Technique 249 [2].
A défaut de ces essais, la chaleur de combustion mobilisable est le pouvoir calorifique supérieur (PCS en MJ.kg )
du matériau.

A défaut de données déclarées par un Procés-Verbal de classement en réaction au feu, on précise dans le Tableau
3 ci-apres, ’ordre de grandeur du Pouvoir Calorifique Supérieur pour différents matériaux standards constituant

une fagade bois.

Tableau 3 : Pouvoir Cdorifique Supérieur de certains matériaux constituant une fagade bois.

M atériaux Pouvoir Calorifique Supérieur

Bois massif 17-19 MJkg?

Laine deroche ~1 MJkg?

Panneau contreplaqué ignifugé 15-17 MJkg?

Panneau bois-ciment 6-8 MJkg?

Plaque de pléatrerenfor cée defibres de cellulose 2-3MJkg?

Plague de pléatre hydrofuge 2-3MJkglou7MJIm?2

Panneaux stratifiés HPL Se reporter au rapport de classement du fabricant

La « masse combustible mobilisable » (M) d'une facade exprimée en MJ.m? est le quotient de la quantité de
chaleur susceptible d'ére dégagée par latotalité des matériaux combustibles situés dans une surface de référence
par lavaeur de cette derniére (Si). Le calcul de la surface de référence est précisé dans I’Instruction Technique
249 [2]. Cette quantité de chal eur est obtenue en faisant |a somme des produits suivants : masse de chaque matériau
combustible présent dans la surface de référence multipliée par sa CCM.

Dés lors qu’un écran thermique est mis en ceuvre parmi ceux prescrits dans le précédent chapitre (a I’exclusion
des panneaux en contreplaqués ou des panneaux de particules liées au ciment), la masse combustible
mobilisable a considérer dans les calculs du C+D correspondra exclusivement aux parties d’ouvrages disposées a
I’extérieur de cet écran et incluant ce dernier. Les couches combustibles protégées du feu extérieur par 1’écran
thermique ne sont pas comptées dans le calcul de la masse combustible mobilisable.

Lorsquel’écran thermique est réalisé soit par un panneau contreplaqué ou soit par un panneau de particules
liées au ciment, I’ensemble des ééments combustibles constituant la paroi doivent rentrer dans le calcul de la
masse combustible mobilisable.

NOTE : Pour les fagades constituées de bardages bois d'épaisseur supérieure a 18 mm, la masse combustible
mobilisable de la facade est de maniére générale supérieure a la valeur seuil exigée par les réglementations
relatives aux batiments d'habitation ou des ERP pour I'application de la valeur de C+D maximale.
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1.2 Dispositions constructives permettant
d'assurer I'exigence RE;.>,0U Ei>, des
facades en bois

La nature et la composition du parement intérieur varient en fonction des exigences E; _, o fixées par |e reglement
de sécurité incendie avec I’utilisation du programme thermique normalisé.

L’annexe nationale de I’Eurocode 5, ainsi que des PV feu par marque commerciale, précisent les dispositions
constructives permettant de répondre a cette exigence pour les fagcades a ossature bois. Des dispositions issues de
travaux collectifs sont également accessibles via le Catalogue Bois Construction® [32].

Latenue au feu des liaisons fagade-plancher et des éléments & ossature bois et bois monobloc doit étre justifiée
pour le degré de stabilité au feu requis pour la structure.

L es solutions de planchers et murs validées dans le présent document sont toutes justifiées avec la contre
cloison et/ou le plafond intérieur jouant a lui seul le réle de résistance au feu, sans participation de la
structure bois.

Néanmoins, pour les bétiments ayant une exigence de résistance au feu d’au moins 90 minutes, au vu d’un essai
réalisé pour ADIVBOIS et EIFFAGE [22], lorsque la structure du mur ou du plancher/plafond est en panneaux
bois massifs contrecollés et contrecloués et qu’elle assure a minima une heure de résistance au feu (performance
R60), alors la contre-cloison et/ou le plafond intérieur peuvent assurer une résistance au feu de 30 minutes de
moins que la durée exigée pour la structure, avec un minimum de 60 minutes (performance EI60). De plus, la
performance de la contre-cloison et du plafond doit étre attestée par un PV de classement (justification vis-a-vis
du support en bois).

NOTE : Dans la suite du présent document, la représentation du parement intérieur est symbolisée par 2 traits et
un remplissage. Cela correspond & une ou plusieurs plagques en fonction du degré de stabilité au feu requis.

! | es dispositions du présent guide prévalent. Les solutions du catalogue [32], intégrant des dispositions visant a
prévenir lapropagation du feu par lesfagades, et non reportées dans e présent guide sont présentées atitreindicatif
comme une solution potentielle devant faire 1’objet d’une évaluation de laboratoire agréé.

14



1.3Dispositions constructives permettant
d'assurer I'exigence E,--i des facades
en bois

L’ exigence d’étanchéité au feu E, —,; 30 peut étre obtenue par I’ensemble du systéme constitué¢ du bardage, des
dispositifs d’obturation de la lame d’air en situation d’incendie et surtout d’un écran thermique mis en ceuvre entre
le bardage ventilé et le support de bardage constitué soit d’une ossature bois avec voile de contreventement ou de
stabilité, intérieur ou extérieur, (panneaux a base de bois tels que définis respectivement danslesNF DTU 31.2 ou
NF DTU 31.4), soit de panneaux en bois massifs de types contrecloués ou contrecollés. L ’écran thermique peut
étre constitué au choix d’un des systémes ci-dessous lorsqu’il a fait 1’objet d’une caractérisation démontrant la
compatibilté avec ’usage visé pour cette destination :

> D’une plaque de plétre hydrofuge de type H1 BA18 conforme a la norme NF EN 520+A1 s la durée de
stabilité au feu de la structure exigée par le réglement de sécurité incendie est supérieure a 60 minutes et
d’une plaque de platre hydrofuge de type H1 BA13 s cette durée est inférieure ou égale a 60 minutes ;

> D’une plaque de platre renforcée de fibres de cellulose d’épaisseur nominale minimale 12.5 mm a minima
A2-s3, dO, conforme ala norme EN 15283-2 de type GF-W1 ou GF-W2, quelle que soit la durée de stabilité
au feu de la structure exigée par le réglement de sécurité incendie ;

> D’un panneau de contreplaqué ignifugé selon la norme NF EN 636-3 et de classe B-s3, d0 d’épaisseur
nominale minimale de 15 mm. Ce panneau de contreplaqué ignifugé peut étre utilisé dans les deux cas
suivants : pour le cas desfagades porteuses s ladurée de stabilité au feu delastructure exigée par lereglement
de sécurité incendie est inférieure ou égale a 30 minutes et pour le cas des fagades non-porteuses si la durée
de stabilité au feu de la structure est inférieure ou égale a 60 minutes ;

> D’un panneau de particules liées au ciment conforme a la norme NF EN 634-2 d’épaisseur nominale
minimale de 12 mm et de classe B-s3, d0. Ce panneau de particules liées au ciment peut étre utilisé dans les
deux cas suivants : pour le cas des facades porteuses si |a durée de stabilité au feu de la structure exigée par
le réglement de sécuritéincendie est inférieure ou égale & 30 minutes et pour |e cas des fagades non-porteuses
si ladurée de stabilité au feu de la structure est inférieure ou égale a 60 minutes ;

> De laine de roche d'épaisseur nominale comprise entre 60 mm et 100 mm, de masse volumique déclarée
supérieure ou égale a 70 kg/mS, mise en ceuvre entre des contre-ossatures bois massif ou Bois Massif Abouté
(BMA) de section variant de 36x60 (épaisseur x largeur) mm minimum a 45x100 mm maximum, d’entraxe
600 mm en pose horizontale conformément aux prescriptionsdu NF DTU 31.2 ou du NFDTU 31.4.
Sur un support en panneaux bois massifs contrecollés et contrecloués, sous réserve de leur validation dans
un document d’évaluation de type Avis Technique visant explicitement cette utilisation :
> Les contre-ossature peuvent étre positionnées verticalement. Les panneaux en laine de roche
sont alors maintenus mécaniquement par des fixations métalliques.
> L’épaisseur maximale de laine de roche peut étre supérieure a 100 mm. Dans ce cas, les contre-
Ossatures sont augmentées seulement en largeur en cohérence avec 1’épaisseur de 1’isolant.

> Ou de tout autre type de systéme de plague rigide dont la performance de réaction au feu est a minima de
classe A2-s3, dO et justifiant d’un proces-verbal (PV) de classement de résistance au feu EI30 ou un rapport
de classement (annexé a I’attestation de conformité du marquage CE).

NOTE : Pour des fagades ne participant pas a la stabilité de 'ouvrage, le panneau de contreplaqué, le panneau

de particulesliéesau ciment ou la plaque de pldtre renforcée de fibre de cellulose faisant office d’écran thermique
peuvent également jouer le role de voile de stahilité.
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Pour les bardages en lames de bois massif profilées d’épaisseur nominale supérieure ou égale & 26 mm, tous les
écrans sont autorisés, sous réserve des dispositions constructives associées (voir paragraphe 2.2).

Pour les bardages en lames de bois massif profilées d’épaisseur nominale comprise entre 20 et 22 mm inclus (voir
paragraphe 2.1.1), seuls les écrans thermiques réalisés en plague rigide A2-s3, dO sont autorisés.

Les écrans de type plague ou panneau rigide doivent étre fixés par des vis de diamétre 3,5 mm minimum. Cesvis
sont fixées tous les 200 mm en périphérie de 1’écran et tous les 600 mm sur les montants d’ossature intermédiaires,
sauf spécifications différentes dans un procés-verbal de classement. L écran rigide est fixé sur I’ossature du mur
et la longueur d’ancrage de la vis correspond a une fois et demie 1’épaisseur de 1’écran rigide a fixer.

Les autres modes de fixation sur support bois validés dans le PV de résistance au feu de 1’écran thermique choisi
et mis en ceuvre conformément aux dispositions dudit PV sont admis (fixation par pointes par exemple).

Les regles permettant de maitriser la non superposition des organes d’assemblage destinées d’une part a fixer le
voile de contreventement ou de stabilité sur son support, et d’autre part a fixer 1’écran sur le voile, sont mentionnées
dans I’Eurocode 5.

Les durées de résistance au feu de plusieurs types d’écrans cités ci-dessus ont été validées par des essais de
résistance au feu [5] et [6] réalisés au CSTB en 2013 et 2015 sous la sollicitation thermique d’un feu ISO 834-1
exposant la fagade de ’extérieur vers I’intérieur. L essolutions constr uctivesdécritesdansle carnet de solutions
(chapitre 3 de ce document) satisfont les durées de résistance au feu données dansle Tableau 2.
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1.41solation de remplissage entre
montants de I'ossature en bois

Il est admis de mettre en ceuvre des isolants bio-sour cés, caractérisés pour cette mise en ceuvre dans un
référentiel en technique courante, derriére un écran thermique constitué par un systéme de plaque A2-s3,
dO défini au paragraphe 1.3. Cet isolant bio-sourcé peut étre mis en ceuvre en remplissage entre montant de
I’ossature bois, dans I’un des cas suivants :

> Casl:
¢ Le revétement du bardage ventilé présente lui-méme une performance de réaction au feu a
minima B-s3, dO.

> Cas2:
¢ Le revétement présente les caractéristiques de performance définis dans le présent document
(paragraphe 2.1 de la présente appreéciation de laboratoire) ;

¢ le déflecteur est un déflecteur renforcé tel que défini au paragraphe 2.2.2 de la présente
appréciation de laboratoire et sa longueur est déterminée en fonction du niveau de réaction au
feu du revétement (paragraphe 2.1 de la présente appréciation de laboratoire) ;

O letraitement des baies est réalisé avec un retour de I’écran thermique A2-s3, dO sur latotalité
du pourtour des embrasures ;

¢ la contre cloison et/ou le plafond intérieur joue a lui seul le réle de résistance au feu, sans
participation de la structure bois (protection assurée seule par |e doublage intérieur).

Dans les autres cas, et dans I’attente d’études complémentaires, I’isolant de remplissage entre montants
d’ossature doit étre classé a minima A2-s3, d0.
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1.5Jonction facade-plancher

Si I’exigence réglementaire de résistance au feu du batiment est inférieure ou égale a 60 minutes et suite a la
réalisation de la campagne d’essais LEPIR2 ([9] a[15]), et de maniére a assurer la faisabilité de mise en ceuvre,
pour toutes les fagades a ossatures bois avec bardage ventilé présentées dans ce document, I'étanchéité au nez de
dalle béton ou au droit de profils métalliques (poteau-poutre métallique), peut étre assurée par une couchedelaine
de roche de masse volumique déclar ée supérieure ou égale a 40 kg/m® et de hauteur supérieure ou égale a
I’épaisseur de la dalle avec un minimum de 100 mm.

Cette laine doit étre compressée a 75% de son épai sseur nominale au minimum (ex : épaisseur nominale de 40 mm
et compressée pour obtenir une épaisseur efficace de 30 mm au maximum en tout point de la jonction). La
compression doit étre assurée de maniére continue par une ou plusieurs lisses en bois massif pour une épaisseur
totale d’appui de 70 mm minimum. L’épaisseur compressee de lalaine de roche doit étre inférieure ou égale aux
deux tiers de I’épaisseur du doublage intérieur avec un maximum de 60 mm.

Cette laine de roche est mise en ceuvre avec une attention particuliére car elle assure 1'étanchéité au niveau de la
jonction facade-plancher (voir Figure 1). Les contre-ossatures intérieures ou les rails métalliques supports des
parements en plaque de plétre sont positionnés directement au-dessous et au-dessus de cette laine de roche.
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Figure 1: Traitement de 1’étanchéité au nez de dalle béton
(si ladurée de résistance au feu de la structure est inférieure ou égale a 60 minutes).

Si I’exigence réglementaire de résistance au feu du bétiment est supérieure ou égale 8 90 minutes, lalaine de roche
doit étre par ailleurs soutenue par une corniére en acier d'au moins 1,5 mm d'épaisseur (15/10%™), fixée ala sous-
face du plancher par des chevilles en acier prévues tous les 500 mm maximum et fixée sur ’ossature de la fagade
par une vis sur chague montant. L'aboutage des toles peut étre réalisé par recouvrement ou éclissage. Lajonction
entre cette tle et lafagcade est réalisée par mastic sur fond de joint (voir Figure 2).
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Figure 2: Traitement de 1’étanchéité au nez de dalle béton
(si ladurée de résistance au feu de la structure est supérieure ou égale a 90 minutes).

Dans le cas des planchers bois :
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- Siladuréederésistance au feu dela structure est inférieure ou égale a 60 minutes, les configurations ne
nécessitent pas d’ajout de laine de roche en nez de dalle bois (voir Figure 3). La barriére au feu est créée par le
systéme lui-méme;
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Figure 3: Traitement de 1’étanchéité au nez d’un plancher bois avec doublage intérieur assurant I’intégralité de I’exigence
Eli->o requise et au moins égale ala performance du plafond
(si ladurée de résistance au feu de la structure est inférieure ou égale & 60 minutes).

- Siladuréederésistance au feu dela structure est supérieure ou égale & 90 minutes, unisolant en laine de
roche 40 kg/m® minimum est intégré en extrémité de plancher au niveau de la fagade (voir Figure 4). Cette laine
de roche a une hauteur minimale de 100 mm et une largeur minimale de 300 mm.
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Figure 4: Traitement de 1’étanchéité au nez d’un plancher bois avec doublage intérieur assurant ’intégralité de 1’exigence
Eli->o requise et au moins égale ala performance du plafond
(si ladurée de résistance au feu de la structure est supérieure ou égale a 90 minutes).

26/07/2023 — Version 4 — Appréciation de laboratoire Bois construction et propagation du feu par les facades 19



1.6 Traitement des baies

Le traitement des tableaux et linteaux, hormis les piéces d’appuis (qui sont en bois massif ou a base de bois de
classe D-s2, d0 aminima), doit étreréalisé :
> Soit par un matériau de classe B-s3, dO, d'épaisseur nominale minimale 25 mm, recouvert d'un
encadrement acier (ép. 10/10™) (voir Figure 5) ;
> Soit par un matériau de classe A2-s3, d0, d'épaisseur nominale minimale 12,5 mm, recouvert d'un

encadrement acier (€p. 10/10°™) (voir Figure 6, Figure 10) ;
> Soit par un écran en laine de roche, d’épaisseur nominale minimale 30 mm et de masse
volumique > 120 kg/m?®, recouvert d'un encadrement acier (ép. 10/10°™) (voir Figure 7, Figure 11) .

En linteau, le profil d’encadrement doit présenter une saillie d'au moins 20 mm par rapport au nu extérieur du
bardage.

1.6.1Cas de la pose en applique intérieure
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Figure 5: Traitement des baies - menuiseries en applique intérieure avec un matériau B-s3, dO + encadrement acier.
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Figure 6: Traitement des baies - menuiseries en applique intérieure avec un matériau A2-s3, d0 + encadrement acier.
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Figure 7: Traitement des baies - menuiseries en applique intérieure avec un écran laine de roche + encadrement acier.
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1.6.2 Cas de la pose en applique extérieure

Systéme de
Ecran thermique A2-33.d0\ 8 ?::el::la&e sl::;neur
4 o
N , isolant)
Bavette acier (10/10e) i
Débord de 20 mm en-

saillie minimum

Ecran thermique A2-s3,d0-

Figure 8: Traitement des baies - menuiseries en applique extérieure avec un matériau A2-s3, dO.
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'3 : Systéme de
doublage intérieur
Ecran thermique . e =
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laine de roche (o \S«‘ L / isolant)
Bavette acier (10/10e) _— =
Débord de 20 mm en o
saillie minimum —
Menuiserie —__
Bavette acier —
¢
AR AR AR
.; A A L
/ \I/ \
Menuiserie :
[l ‘ /

Ecran thermique—
laine de roche

Figure 9: Traitement des baies - menuiseries en applique extérieure avec un écran laine de roche.
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1.6.3 Autres cas de traitement des baies

Le cas de lapose en tunnel nécessite un encapsulage de la paroi support ossature bois a base de plaque en matériau
A2-s3, d0 en pose directe, visant a restituer la continuité de la protection entre I’intérieur et I’extérieur. Un exemple
de pose en tunnel est donné sur la Figure 45.

Lesfigures suivantes présentent trois cas d’intégration de coffres de volets roulants dans une baie sur paroi ossature
bois, avec écran thermique en plague A2-s3, dO ou en laine de roche, et sur paroi en panneaux bois massif
contrecollés et contrecloués, avec écran thermique en laine de roche.

Ecran thermique laine de roche

~p 2 70 kgim? sur le pourtour du coffre
Ecran thermique A2-53,60
Bavette acier (10/10e) Retour d'écran thermique
Débord de 20 mm en plaque A2-s53.d0
salllie minimum

Ecran thermique laine Oy = ‘i [
de roche sur le SEE
pourtour du coffre ‘
Ecran thermique laine de roche
p 2 70 kg/m? sur Je pourtour du coffre
Retour d"écran thermique

Bavette acier (10/10e) \_
d'habillage de Ia piéce d'appui Encadrement acier (10/10e)

(pente 10% min)

Figure 10: Traitement des baies - menuiseries avec un matériau A2-s3, dO + encadrement acier et mise en ceuvre d’un coffre
devolet roulant.
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~ Ecran thermigue laine de roche
Ecran ﬂnmiqur\.\z 17 p> 70 kgim? sur le pourtour du coffre

lzine de roche

Laine de roche p = 70 kg/'m’

Bavette acier (10V10¢) ;
Débord de 20 mm en - ol

salllie minimum . *

Ecran thermique laine
de roche sur le
pourtour du coffre

~ Ecran thermique lasne de roche
p 2 70 kgim? sur le pourtour du coffre

Retour d'écran thermique

Bavette acier (10/10e) \
d’hablllage de la piéce d'appul
(pente 10% min)

Figure 11: Traitement des baies - menuiseries avec un écran laine de roche + encadrement acier et mise en ceuvre d’un coffre
devolet roulant.

Encadrement acier (10/10e)
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Ecran thermique laine de roche

/" p =70 kgim®sur le
7,.5 pourtour du coffre
Ecran thermique A2-53,80- é
Bavette acier (10/10e) 1 Retour décran thermique
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’

Ecran thermigue aine
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o N ) JIRC —— l i
4y 3
AR A I, 98
.I‘ 'l' ||. 'Io u" I\ / ‘4’:1'7 ,|. I{u ." '." \ 'I» .'. ‘
YY) X XN
[— v../',
Bavette acier (10/108) \
d'habillage de la piéce d'appui-— - Encadrement acier (10/10e)
(pente 10% min)

Figure 12: Traitement des baies - menuiseries sur panneaux bois massif contrecollés et contrecloués avec un écran laine de
roche + encadrement acier et mise en ceuvre d’un coffre de volet roulant.
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CHAPITRE 2 :
Dispositions
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limiter la
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2.1 Prescriptions sur les revétements
exterieurs de bardage ventilé

NOTE 1 : La durabilité de la performance en réaction d’un bois ou d’un panneau dérivé du bois ignifugé doit
&tre mesurée selon la norme NF EN 16755.

NOTE 2: Dans le cas de la mise en ceuvre d’une finition sur le parement extérieur des revétements en bois
(exemple : peinture, lasure, efc...), la non dégradation du comportement au feu global de la facade doit étre
vérifiée. Elle ne peut en aucun cas étre circonscrite a une approche par réaction au feu seule, et doit faire d objet
d’essai « grandeur » de type LEPIR2 par exemple. Les traitements d’ignifugation du bois ne sont pas concernés
par la note.

NOTE 3 : Les épaisseurs de bardages lame de 23 a 25 mm inclus ne font actuellement pas [’objet de solutions
dans le présent document. En alternative au présent guide, il est possible de s’appuyer sur des appréciations de
laboratoires propriétaires proposant des bardages d’épaisseurs intermédiaire (voir [ 24] ,[25])

NOTE 4 : Les bardages jointifs dont la réaction au feu est attestée par classement conventionnel de la NF EN
14915 devront respecter strictement les alinéas concernés du tableau 1 de la norme (notamment : alinéa g
imposant une surface profilée du coté exposé n’excédant pas de plus de 20% la surface projetée)

2.1.1 Revétements extérieurs en lames de bois
massif profilées

En complément des prescriptions du NF DTU 41.2, les revétements extérieurs en lames de bois massif profilées
d’Euroclasse a minima D-s2, dO doivent étre conformes alanorme NF EN 14915 [29].

- Pour les bardages d’épaisseur nominalet® supérieure ou égale & 26 mm, il est exigé d’avoir :
¢ une masse volumique minimale de 450 kg/m? (avec une tolérance de 4%) ;

0 une épaisseur nominale supérieure ou égale & 26 mm® et ne pouvant pas étre inférieure ou égale a une
épaisseur minimale de 18 mm® au droit des points singuliers des profilés assemblés (voir Figure 13) ;

Les exigences d’obturateur de lame d’air et de débord de déflecteur pour les bardages d’épaisseur
nominale supérieure ou égale a 26 mm et d’épaisseur minimale supérieure ou égale a 18 mm sont
indiquées dans les paragraphes 2.1.5 et 2.2 (voir également le carnet de solution 3.1.1).

- Pour les bardages d’épaisseur nominale® comprise entre 20 mm et 22 mm inclus, il est exigé d’avoir :
0 une masse volumique minimale de 390 kg/m? (avec une tolérance de 4 %) ;

O 1l n’y a pas d’exigence particuliére d’épaisseur minimale au droit des points singuliers des profilés
assembl és.

Les exigences de débords de dimensions des déflecteurs, pour les bardages d’épaisseur nominale
supérieure ou égale & 20 mm et inférieure ou égale & 22 mm, sont indiquées dans |e paragraphe §2.2.2 et
le Tableau 7 (voir le carnet de solution 3.1.2).

Dans le cas particulier de I’emploi d’un déflecteur renforcé (décrit en 2.2.2), de I'utilisation d’un écran
thermique rigide et d’un bardage en lames de bois massif profilées de classe D-s2, dO ou C-s2, dO
d’épaisseur nominale supérieure ou égale a 20 mm et inférieure ou égale 8 22 mm, il est possible de ne
pas mettre en ceuvre de dispositif d’obturation de la lame d’air du bardage ventilé en situation d’incendie
(voir paragraphe 3.1.2).

2 ’épaisseur nominale représente I’épaisseur totale mesurée en milieu de lame.
3 L’épaisseur minimale représente 1’épaisseur minimale en tout point du profilé.
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Concernant les bardages possédant des rainures de libération de contrainte, ces rainures sont limitées a une rainure
pour 45 mm de largeur de bardage avec une largeur comprise entre 3 et 5 mm inclus et une profondeur maximale
d’un tiers de I’épaisseur nominale du bardage.

L esbardages en lames de bois massif profiléesa clair e-voie ne sont pasautoriséspour lesouvrages visés par
le présent document.

Les bardages en lames obliques doivent suivre les mémes dispositions constructives que celles fixées dans ce
document pour les bardages en lames verticales. Dans tous les cas, les régles d’élancement et de recouvrement des
lames doivent étre conformes awix prescriptions du NF DTU 41.2.

€paisseur nominale épaisseur minimale

Figure 13: Définition des épaisseurs sur un exemple de profil de bardage.

NOTE : L utilisation de bardages ventilé a tavaillons de bois massif est possible suivant l'appréciation de
laboratoire N°AL15-169 [ 20] et sa hote complémentaire [ 21]. Toutefoisil est recommandé que sa mise en ceuvre
soit faite selon la présente appréciation, suivant les dispositions prévues pour les bardages d ‘épaisseur nominale
comprise entre 20 mm et 22 mminclus, et pour les isolants bio-sourcés, le cas échéant, suivant le 81.4 du présent
guide.

2.1.2 Revétements extérieurs en panneaux

En complément et conformément aux prescriptions du NF DTU 41.2, les revétements extérieurs en panneaux
contreplaqués a base de bois d’Euroclasse D-s2, dO doivent présenter :

> une épai sseur nominale minimale de 21 mm et une épaisseur nominale maximale de 22 mm;

> une mise en ceuvre a joints fermés ou a joints creux sur support de 8 mm d’espacement maximum.
Les revétements extérieurs en panneaux contreplaqués a base de bois d’Euroclasse C-s2, dO doivent présenter :

> une épai sseur nominale minimale de 18 mm et une épaisseur nominale maximale de 22 mm;

> une mise en ceuvre a joints fermés ou a joints creux supportés de 6 mm d’espacement maximum.

NOTE : L utilisation de panneaux d’épaisseur nominale supérieure a 26 mm est possible. Les solutions doivent
deslorsétre reprises du carnet de solution 3.1.1 (solutions avec obturateur de lame d’air).

Les revétements extérieurs en panneaux contreplaqués ignifugés a base de bois d’Euroclasse B-s3, d0, en panneaux
stratifiés HPL selon la norme NF EN 438-7 d’Euroclasse B-s3, dO ou bien en panneaux de particules liées au
ciment selon lanorme NF EN 634-2 d’Euroclasse B-s3, dO doivent présenter :

> une épaisseur nominale minimale de 18 mm et une épaisseur nominale maximale de 22 mm pour les
panneaux contreplaqués ignifugés a base de bois d’Euroclasse B-s3, dO, une épaisseur nominale de 8
mm pour les panneaux stratifiés HPL selon la norme NF EN 438-7 d’Euroclasse B-s3, dO ou bien 12
mm pour les panneaux de particules liées au ciment selon la norme NF EN 634-2 d’Euroclasse B-S3,
do;

> une mise en ceuvre a joints fermés ou a joints creux supportés de 8 mm d’espacement maximum ;

> un pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou égal a 20 MJ.kg™.

Les revétements extérieurs en panneaux d’Euroclasse A2-s3, dO doivent étre mis en ceuvre a joints fermés ou a
joints creux supportés de 8 mm d’espacement maximum.

2.1.3 Autres revétements

Le procédé de bardage ventilé & tuiles de terre cuite peut étre également utilisé dans les limites d’emploi définies
par I’appréciation de laboratoire N° AL 18-239 [19].
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2.1.4 Prescriptions sur le systeme pare-pluie

Si laconception delafacade prévoit la mise en ceuvre d’un film pare-pluie, il devra étre conforme aux prescriptions
des NF DTU 31-2 et 31-4 et de niveau de performance en réaction au feu de classe E a minima. Le retour
d’expérience montre que le pare-pluie apporte peu de contribution au développement du feu étant donné sa masse
combustible mobilisable tres faible.

2.1.5 Dispositifs d’obturation de la lame d’air du
bardage ventilé en situation d’incendie

Un dispositif d’obturation de la lame d’air du bardage ventilé en Situation d’incendie peut ére prescrit dans le
carnet de solutions du présent document. C’est le cas, en particulier, lorsque la conception de I’ouvrage prévoit la
mise en ceuvre d’un bardage ventilé en lames de bois massifs d’épaisseur nominale supérieure ou égale 8 26 mm
dont la performance en réaction au feu du parement est soit de classe D-s2, dO ou soit de classe C-s2, dO (voir
paragraphe 3.1.1).

NOTE 1 : Ledispositif d’obturation est activé uniquement en situation d’incendie sous I’effet de la sollicitation
thermique et ne doit en aucun cas bloquer la ventilation de la lame d’air en situation normale d’utilisation.

NOTE 2: La garantie d’un maintien dans le temps de la performance du systéme d’obturation pendant la vie
en ceuvre de [Douvrage n’est pas traité dans le présent guide. Il reléve de la responsabilité du
fournisseur/fabricant de fournir lesinstructions de pose et lesinformations afférentes a la tenue dans le temps
du dispositif.

Le dispositif d’obturation de la lame d’air doit étre mis en ceuvre de maniére continue, ou bien interrompu entre
les tasseaux verticaux support de bardage au-dessus des déflecteurs de recoupement des niveaux de la fagade,
lorsque I’exigence réglementaire de stabilité au feu de I’ouvrage est inférieure ou égale a 60 min (voir Figure 14).

Le dispositif d’obturation de lame d’air doit justifier :

> D’un PV de classement EI30 ou d’un rapport de classement (annexé a 1’attestation de conformité du
marquage CE) suivant lanorme NF EN 1366-4+A1 [26];

> et d’un rapport d’essai, complété d’une Appréciation de Laboratoire, définissant les conditions de mise
en ceuvre du dispositif d’obturation et concluant favorablement sur la fermeture du dispositif
d’obstruction soumis a un contact direct et soudain des flammes ou des gaz chauds avant 2 minutes a
compter du début de 1’essai. En I’absence de référentiel normatif européen, le protocole opératoire de
la norme ASTM 2912 [27] ou bien le guide TGD 19 [28] pourront étre appliqués. La montée en
température co6té non exposé mesurée depuis le début de 1’essai jusqu’au moment de la fermeture ne
doit pas dépasser 180°C. Les critéres d’isolation (température inférieure ou égale a 180°C) et
d’étanchéité sur la face non exposée sont satisfaits, Sous ces conditions, pendant au moins 10 min une
fois le dispositif refermé. Les matériaux constituant 1’éprouvette d’essai, la mise en ceuvre du dispositif
d’obturation, et les conditions aux limites sont représentatifs des facades visées.
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Systéme d'obluration
de lame d'air (en cas
d'incendie)

__Lisses bois massif
ap totale minl = 70 mm
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structure de plancher

Figure 14 : Position des dispositifs d’obturation de la lame d’air si la durée de résistance au feu de la structure est inférieure
ou égale a 60 minutes avec un bardage ventilé dont la performance en réaction au feu du parement est soit de classe D-s2, dO
ou soit de classe C-s2, dO
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2.2 Deéflecteurs de flamme pour les
facades comportant des ouvertures

2.2.1 Description du déflecteur de flamme

Un déflecteur doit étre mis en ceuvre en recoupement du bardage ventilé & chaque niveau de la fagade.

Il est constitué d’une tole en acier d’épaisseur minimum de 1,5 mm (15/10°™), fixée au pas de 500 mm minimum.
Cette tble en acier est équipée de goussets de renfort (raidisseurs) a entraxe de 650 mm (Voir Figure 15) pour les
déflecteurs dont le débord au nu du bardage est supérieur a 50 mm minimum.

Le déflecteur est situé au droit du plancher de chaque niveau avec une tolérance de +/- 200mm en hauteur en
dehors de I’emprise de la structure primaire du plancher. Toutefois, la distance entre le déflecteur et le départ du
bardage au niveau du linteau ne pourra jamais étre inférieure a 300mm.

La continuité du déflecteur doit étre assurée soit par un recouvrement direct de la tole acier, soit par éclissage, et
sur une longueur minimale de 30 cm.

I

J00 e M

JHE ren minl

Figure 15: Géomeétrie, positionnement et mise en ceuvre des déflecteurs de flamme.

En aternative aux déflecteurs en acier, une solution équivalente consiste a réaliser un déflecteur en bois massif
d’élancement de la section transversale maximum 6, ou a base de bois d’élancement de la section transversale
maximum 10 (bois massifs reconstitués, bois lamellé collé, panneau massif croisé (CLT), panneaux dérivés du
bois de type Lamibois ou Contreplagué).

Ce déflecteur en bois massif ou a base de bois présente une saillie par rapport au nu extérieur du bardage
équivalente aux prescriptions des déflecteurs acier selon les différents cas de figure et fixé au pas de 500 mm
maximum entre |les panneaux de fagades ossature bois.

Ce déflecteur doit présenter une épaisseur minimale de 45 mm, une performance en réaction au feu a minima de
classe D-s2, dO si I’écran thermique est rigide et de classe B-s3, d0 si I’écran est réalisé en laine de roche, avec un
capotage métallique ventilé d’épaisseur minimum I'mm (10/10%™) assurant 1’écoulement de 1’eau selon les régles
de I’art (voir Figure 16).
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Figure 16: Déflecteur en bois massif ou a base de bois dans le cas ou I’écran thermique est réalisé en laine de roche entre
ossature (figure du dessus) ou en plaque rigide A2-s3, dO (figure du dessous).

La continuité du déflecteur en bois doit étre assurée. Une jonction a mi-bois, par exemple, permet d’assurer cette
continuité. Dans le cas d’un joint vertical, les déflecteurs étant mis en contact, une piéce en bois doit étre rapportée

par le dessus sur 100 mm mini de part et d’autre du joint (voir Figure 17).

NOTE : Ces déflecteurs ne sont pas applicables aux solutions décrites au paragraphe 3.1.2. Ces derniéres doivent
utiliser un déflecteur renforcé tel que décrit dansle paragraphe 2.2.2. suivant.
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Figure 17 : Continuité du déflecteur bois

2.2.2 Déflecteur renforcé

Un déflecteur de flamme renforcé est prescrit pour les bardages en lames de bois massif profilées d’épaisseur
nominale supérieure ou égale 2 20 mm et inférieure ou égale @ 22 mm (voir paragraphes 2.1.1 et 3.1.2), pour les
panneaLix visés au 83.1.3, ainsi que pour les tavaillons de bois massif visés au §2.1.1. Ce déflecteur renforcé est
un déflecteur bois renforcé sur sa face inférieure par un retour de 1’écran thermique réalisé en plaque rigide A2-
s3, dO.

Le déflecteur doit étre mis en ceuvre en recoupement du bardage ventilé a chaque niveau de la fagade. Il est en
bois massif d’élancement de la section transversale maximum 6, ou a base de bois d’élancement de la section
transversale maximum 10 (bois massifs reconstitués, bois lamellé collé, panneau massif croisé (CLT), panneaux
dérivésdu boisdetype Lamibois ou Contreplaqué). Ce déflecteur doit présenter une épaisseur minimale de45 mm,
une performance en réaction au feu a minima de classe D-s2, dO avec un écran thermique rigide A2-s3, dO (voir
paragraphe 1.3) et un capotage métallique aéré d’épaisseur minimale 10/10°™ assurant I’écoulement de 1’eau selon
les regles de 1’art (voir Figure 16).

La face inférieure du déflecteur de flamme renforcé doit étre protégée par un retour de 1’écran thermique en plaque
rigide au moins A2-s3, dO tel que défini au paragraphe 1.3 du présent document. Ce retour s’effectue sur la face
inférieure du déflecteur et sur toute la largeur de la lame d’air jusqu’au nu intérieur du bardage (voir Figure 18).
L’écran thermique en plaque est fixé mécaniquement au déflecteur.

2.2.3 Autre types de déflecteurs

Des éléments non visés au titre de la présente appréciation peuvent e cas échéant jouer le rdle de déflecteurs, dans
le respect des objectifs de réduction du risque de propagation par la facade et des autres critéres de I’enveloppe
(stabilité structurelle, ventilation du bardage, ponts thermiques, étanchéité a I’eau,...).

Ces édéments devront alors pouvoir justifier de leur performance au méme titre que les éléments définis dans
I’Instruction technique n°249 [2] et susceptibles de participer al’indice « D » (voir §1.1).

Note . En alternative au présent guide, il est possible de s’appuyer sur des appréciations de laboratoires
propriétaires pouvant proposer des solutions specifiques sans déflecteurs (voir en particulier [23]).
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Figure 18 : Principe de configuration du déflecteur renforcé

NOTE : Le déflecteur renforcé, notamment le retour de I’écran thermique sur la face inférieure du déflecteur,
est un dispositif de sécurité en cas d’incendie. || ne doit pas bloquer la ventilation de la lame d’air en situation
normale d’utilisation.

La continuité du déflecteur en bois doit étre assurée. Une jonction a mi-bois, par exemple, permet d’assurer cette
continuité. Dans le cas d’un joint vertical, les déflecteurs étant mis en contact, une piéce en bois doit étre rapportée
par le dessus sur 100 mm mini de part et d’autre du joint (voir Figure 19).
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Figure 19 : Jonction du déflecteur boisrenforcé
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2.2.4 Débord du déflecteur de flamme

Les Tableau 4, Tableau 5, Tableau 6 et Tableau 7 ci-aprés définissent les longueurs de débord du déflecteur
minimum a mettre en ceuvre a partir du nu extérieur du bardage (au-dessus et en dessous du déflecteur). Lavaleur
aconsidérer est fonction de la nature du parement de bardage, de sa géométrie et de sa performance en réaction au
feu, ainsi que de 1I’écran thermique mis en ceuvre derriére le bardage.

Tableau 4 : Longueur du débord du déflecteur selon §2.2.1. par rapport au nu extérieur du bardage lorsque I’écran thermique
est réalisé en plague rigide A2-s3, dO.

Panneaux ajoints

fermésou ajoints
Creux supportésde 8
mm maximum, selon

Bar dage bois a lames
horizontales
d’épaisseur nominale
supérieureou égale

Bar dage bois a lames

verticales ou obliques

d’épaisseur nominale
supérieure ou égale

NOTE du 82.1.2 a26 mm a26 mm

D-s2, dO > 150 mm > 150 mm > 200 mm
C-s2,d0 > 100 mm > 100 mm > 200 mm
B-s3, dO >50 mm (*) > 50 mm > 50 mm
A2-s3, dO >20 mm Sans objet Sans objet

(*) Selon les dispositions de la note du carnet de solutions §83.1.3

Tableau 5 : Longueur du débord du déflecteur par rapport au nu extérieur du bardage lorsque 1’écran thermique est réalisé en

laine de roche entre ossature.
Panneaux ajoints Bardage bois a lames Bardage bois a lames
fermésou ajoints horizontales verticales ou obliques
Creux SJppOTtéS de8 d’épaisseur nominale d’épaisseur nominale
mm maximum, selon supérieureou égale supérieure ou égale
NOTE du §2.1.2 a26 mm a26 mm
D-s2, dO > 150 mm > 150 mm > 250 mm
C-s2,d0 > 150 mm > 150 mm > 250 mm
B-s3, dO >50 mm (*) > 50 mm > 50 mm
A2-s3,d0 >20 mm Sans objet Sans objet

(*) Selon les dispositions de la note du carnet de solutions §3.1.3

Tableau 6 : Longueur du débord du déflecteur par rapport au nu extérieur du bardage lorsque 1’écran thermique est réalisé en
panneau de contreplaqué suivant la norme NF EN 636-3 ou en panneau de particules liées au ciment selon la norme NF EN

634-2 et classé B-s3, d0.

Panneaux ajoints
fermésou ajoints
creux supportésde 8
mm maximum, selon
NOTE du §2.1.2

Bardage bois a lames
horizontales
d’épaisseur nominale
supérieure ou égale
a26 mm

Bardage bois a lames
verticales ou obliques
d’épaisseur nominale
supérieure ou égale
a26 mm

En attente de solution

D-s2, dO En attente de solution En attente de solution

C-s2,d0 En attente de solution En attente de solution En attente de solution
B-s3, dO > 50 mm (*) > 50 mm > 50 mm
A2-s3, dO >20 mm Sans objet Sans objet

(*) Selon les dispositions de la note du carnet de solutions 83.1.3
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Tableau 7 : Longueur du débord du déflecteur renforcé selon §2.2.2. par rapport au nu extérieur du bardage lorsque 1’écran

thermique est réalisé en plague rigide A2-s3, dO

Panneaux ajointsfermésou a
jointscreux supportésde 8 mm
maximum, d’épaisseur nominale

Bar dage bois a lames horizontales,
verticales ou obliques d’épaisseur
nominale égale & 20 mm et inférieure ou

égaleentre 18 et 22 mm égalea 22 mm
D-s2, dO >200 mm >200 mm
C-s2,d0 >200 mm >200 mm
B-s3, dO > 50 mm En attente de solution

NOTE : Un décalage de niveau supérieur vers [’extérieur (encorbellement) ne peut pas remplir le réle d’un
déflecteur. 1l y a lieu dans ce cas d’ajouter un déflecteur au nu extérieur bas de [’étage décalé.

Implantation du déflecgeur en

partie bazse du niveau saillant T e
seban les rkgles @implantation fcf. tableaux §2.2.3)
définies au §2.2.1 1 e
! implartation du déflectewr en
— partie bagse du piveaw saillant
pelon les regles dimplantation
i definies au B2.2.1 T
B3 i |
Dtbord déflecteur selon
tableaux §2.1.3

Déhord déflecteur sefo
fableaux §7.2.3

Figure 20 : Décalage du niveau supérieur vers!'extérieur (encorbellement) et versl'intérieur (retrait) lorsquela
distance X est inférieure ou égale au débord du déflecteur du tableau du §2.2.3

Note : dans /e cas d’'un retrait ou X est supérieur au débord du déflecteur défini au 82.2.3, il est nécessaire soit de
mettre en place un débord de déflecteur selon le §2.2.4, soit de réaliser une étude de la conformité de la facade
au cas par cas (avis de chantier en résistance au feu par exemple).
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2.2.5 Habillage en saillie au droit des menuiseries

En dérogation aux prescriptions précisées ci-avant et dans le cas d’un bardage d’épaisseur nominale supérieure ou
égalea 26 mm (voir paragraphe 82.1.1), la présence d’un habillage en saillie au droit de lamenuiserie (Figure 21),
permet de réduire les longueurs de débord des déflecteurs horizontaux définis dans les Tableau 4, Tableau 5, et
Tableau 6. Les valeurs a considérer sont aors précisées par le
Tableau 8.

Figure 21 : Habillage des embrasures en acier, en saillie

Tableau 8 : Longueur du débord du déflecteur de recoupement mis en ceuvre a chague niveau de la facade en fonction de la
présence d’un habillage en saillie au droit des menuiseries.

D-2, dO > 400 mm ' > 50 mm )
C-s2,d0 >300 mm >50 mm )
B-s3, dO > 150 mm >20 mm
A2-s2,d0 >20 mm >20 mm

(*) Vaeur portée &4 100 mm lorsque le bardage est réalisé en lames de bois massif profilées mises en ceuvre verticalement ou
oblique.

L’habillage mis en ceuvre au droit de chaque menuiserie présente sur lafacade est constitué dun habillage en acier
d'épaisseur 1,5 mm (15/10%™). Cet habillage est fixé autour des ouvertures sur la structure support en bois de la
facade a l'aide de pointes crantées ou tirefonds @ 3,1 x 90 au pas moyen de 300 mm. La longueur du débord en
partie haute de 1’habillage est définie au Tableau 8. Lesjupes latérales partent de I'extrémité extérieure de lasaillie
haute et finissent au nu extérieur du bardage en partie basse de |'ouverture.
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2.3Dispositions constructives pour les
facades ne comportant pas
d'ouvertures

Pour les fagades ne comportant pas d’ouvertures (au sens des art. 11 de I’arrété modificatif du 13 Aout 2021 [3]
ou art. CO22 81 [1]), il est misen ceuvre a chaque niveau :

> Des déflecteurs en acier de longueur de débord d'au moins de 20 mm par rapport au nu extérieur du bardage,
d'épaisseur 15/10%™, fixé au pas de 500 mm maximum ;

ou

> tout autre type de déflecteur d’au moins 20 mm par rapport au nu extérieur du bardage et qui assure pleinement
ses fonctions pendant la durée de résistance requise de la structure.

L’ajout d’un dispositif d’obturation de la lame d’air n’est pas requis.
En complément, en présence de revétements de performance en réaction au feu de classe C ou D sur les facades,
il sera mis en ceuvre sur les 2 premiers niveaux de I’ouvrage, un écran thermique parmi ceux définisdansle chapitre

81.3: « Dispositions constructives permettant d’assurer I’exigence Eo»i des facades en bois ».

Note : Les orifices d’entrée d’air de ventilation dont la section est inférieure a 200 cm? ne sont pas pris en compte.
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CHAPITRE 3:
Carnet de
solutions
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3.1 Solution avec bardages Euroclasses
D-s2, dO et C-s2, dO et écran en plaque.

3.1.1 Bardages bois en lames d’épaisseur nominale supérieure ou
egale a 26 mm (orientations horizontale, verticale ou oblique -

Voir §2.1.1)
Type de plancher Planchers béton Planchers bois Planchers métalliques
. ) Figure 23, Figure 24 et )
Figures correspondantes Figure 22 Figure 25 Figure 26
Plaque de platre
Type d’écran thermique Plaque deplatre Plaguedeplatre renfor cée defibres de
M ible 4 hydrofuge detype H1 hydrofuge de type H1 cellulose de type GF- Autre plaquerigide
I BA 13 BA 18 W1 conformeala

norme EN 15283-2

Si exigence de stahilité
au feu du bétiment
<R60

Conditions d’application
particulieres

Si exigence de stabilité
au feu du bétiment
>R90

Epaisseur minimale 12,5

mm et réaction au feu a

minimade classe A2-s3,
do

Réaction au feu a
minimade classe A2-s3,
dO et justifiant d’un PV

de classement de
résistance au feu EI30 ou

d’un rapport de
classement (annexé a
I’attestation de
conformité du marquage

CE)

Dispositif d’obturation
de lame d’air

- Suivant les dispositions constructives de la Figure 14 si la stabilité au feu de ’ouvrage est inférieure
ou égale a 60 minutes.

Déflecteur en acier ou en bois ou a base de bois en recoupement de chague niveau

Dévord du déflect vair
ord.ou eur Tableau 4
Déflecteur renforcé Non requis
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Bardage ventie

Tasseaux SLPPOn -
da bardags

Fare-plue
Euroctasse Emini
Systéme d'obturaton

de lame d'sir
(en cas dincendie)

Déahacieur de Nammea en
acier, dpaissaur mind 15109

Lisses bas massif
ap totalo mini = 70 mm
dans femprise da la
structure de plancher

(vorr tabieay 3.1.1)

Voie —

Bardage ventilé -

Tasseaux support
de bardage ®

Pare-pluie
Euroclasse E mire

Systama dobturation
de lame d'air
{en cas dincendie)

Déflecteur de flamme an

acler, paisseur mni 15/10e "\\____ ;

j

Etancheéité de jonction .
Lane de roche p = 40kg'm®

-

Ecran thermique
(vair lableau 3.1.1)

Volle ——

Tt

|

AR,

17
YYYYrse

XXTT
1y

|Il\
1]

WA
11

A

r )
1

LU
1088841

_ Elément a ossature

" bois+ remplissage

Parce cssalure bos

_~Eo->iou REo->

selon tableau 1

Syatémes de doublage
. “irndreur (avec ou sans
“ isolant)

Etancheéité de jonction
/7 Laine de roche p = 40kgim?®

I Dalle béton RE ou CF
selon réglamentation

Paroi ossalure bois
- Ei-=>0 ou REi->»o
selon tableau 1

— _Element a ossature
- bais » remplissage

Parol cssatura bots
_~—Eo->i ou REg->i
s&ion tablasy 1

”

Systéme de doublage
_o-inténeur (avec ou sans
 isclant)

. Dalle béton REI ou CF
s610n régiamantation

Parcs ossature bois

__——E€=00u REI->0

selon tableau 1

Figure 22 : Fagade en ossature bois sur plancher béton.
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Burdage ventih .

Tasseaux support —.
08 barcags

Pare-phoe
Eundassc Emie

Systiere ¢'otiuration
do ame d'ar -
{an Gas dincenda)

Défloctewr de famme en
Haer, dpaisseur minl 1510

Lissas bots massl

ep totale mind = 70 mm
i Famprios de s —

strocture de planchar

Ecran termags
{woir tableau 3.1.1)

Tasssaux suppon
ce bardage

Pare-plue
Eurcclisse € mice

Sysiems doblurstion
de ame d'air
(o0 cas Oincende)

Détectour de flamme en

acwr, épisanur mini 1510w

Lissas bos massé
ep totake mini = 70 mm

Ecran thermique
(voir tabiea 2 1.1)

28

Systéme ce doublaga
Inlénieur (vac ou sans
|solant)

Parct honzontale en bos
REI ou CF
selon régementation

i “4

\J\V /)
YRV

‘:l\lg‘l ¥

rvy
2 pvE———y

{

1

n,’|.||‘< Y

Isolant pour acoustiqoe

L ARG interpasiton d'ure

bandle lindaire de Laine
& roche (mini
A0xgim3) pour une
wOgEnch e résstance
au feu mini da SOmin

Paroe ogaatura DS

T £150 ou RES0

sakon tleoy 1

_ Elémont 4 assatre

T i ¢ mplsssge
Paron ossature bois

_—Eo>iou REc->

selon tableay 1

Sysvira v ooublage

-~ intérieur (avec ou sans

soant)

Parol horzoninle en bois
_RElou CF
" selon réglementation

MAMARNAR 2 A
AVVVANEY

)
AN

I

| » o

o + rorw

bands lindsdéne da Laing
de roche (mni
40ugim3) pour wwe
exigencs de réeslancs
au Seu mini de SOmin
Parol ssature bois
“—Eloo oy REI>0
salon tatieau 1

Figure 23 : Fagade/mur ossature bois et plancher en ossature bois.
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Baedagy ventid

Taaseaur soppont
e hardage

Pare-plue
Ewoclasse Emini

Systéme dobturation
de ame ¢'air —
{en cas dincense)

Diflectinr o Namms en
scwr, pmsser min 15100

Ecran thermigue
{voir latdoau 3.1.1)

Tasseaux mpport

dn harcsge

Pare-phis
Eurcciwsss € mni

Sysibme Jobturaton
do ame dar
(en cas dincondie)

Détectew de famme on
aoer, édpassour min 18100

Ecran hermgue
(vor latiesa 3.1.1)

Parnoau bois mass!

Parci Doy sy
_~Eo-» oy REo-»

Figure 24 : Fagade/mur en panneaux bois massif contrecollés et contrecloués
et plancher en panneau bois massif contrecollés et contrecloués.
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Bardage ventid

Tasssaux support

ce bardage

Vole -

Fam-plia
Extockasin E mind

Systame d'obieston
do lome d'ak
(e cos dcendie)

Délectinr c ftamme en

ackr, dpmssouwr mni 1510e

Isclane A2-s3,40

Lsses bols massit

#p totale mini = 7O mm

Ecran Parmige
(voif tabau 31.1)

e DoiR + rompissage
T, = Parot assature bos
B > Eo-> ou REo->i
. sakon tatiams 1
— = Systéme de doublage
e = ~nldrieur (avoac ou sans
= S isclant)
-\-_:—-‘ e
E e
" J==1| Parci norizontale en ois
_—§=-1|-RElou CF
ol sekon réghementation
-
= TS e EN YL
-,\»;-;'“ y Zrt—*r‘r 1
]t

B .‘: pIoustique
T Parol ossature bots
=3 —~Ero0uREiro
—" = sekon lattes 1

e
- o R

—— e

L
v

Figure 26 : Fagade/mur ossature bois et plancher métallique.
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3.1.2 Bardages bois en lames d’épaisseur nominale supérieure ou
égale a 20 mm et inférieure ou égale a 22 mm (orientations
horizontale, verticale ou oblique — Voir §2.1.1)

Figure 28

Figure 27

Epaisseur minimale

L L 12,5 mm et réaction au
Non autorisé Non autorisé

Réaction au feu aminimade
classe A2-s3, dO et justifiant
d’un PV de classement de
résistance au feu E130 ou d’un

feu aminimade classe .
A2-s3. O rapport de classement (annexé
’ a lattestation de conformité
du marquage CE)
Non requis

Voir Tableau 7

Requis
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Usses bols massi

op totale micd = 70 men
cans Manprios de by —
siruciure do plancher

_ Bement & ossalure

bois + rempissago
Paros ossalure bas

Systeme de doubiage

/ ~~itddeur (w0 ou sans

Parol hodzontak e bos

| selon réglementation

Ecran thermigue
(voir tabiksau 3.1.2)

Vol

au feu mini ce 80mn
Paroe pssature bos

~Ei>0 ou RE->0
salon tablae 1

Bemant & ossature

7 bol + rermplinsage

Panl casanes bos

B0 ou REo->)

salon tabieaw 1
Systeme de doutlage

) SRR (BVG DU SanS

isolart)

Paroi horzonta on bols
REl ou CF

| salon réglamentation
]
|

‘a1 11l)

A 4
-

Banduge weakh S =
Tosseamn support - e .,‘.:'——-"‘:': =
de bardage o
e - =
Para-plula el <
Ewrodasse Eminl g 2
Celhectiur e lamme 4 tase ) | |
de bols, ép mini 45 mm s - g
Eufociasss Ds2,00 | S -
N—="" ~1
Retour Tocran thermque ’ 1 =
Lisses bots massif e =
op ttake mini = 70 mm : [ T
daews [empriss de by — )
structure de plancher R T
="
Ecran Swrmaue S - 8
[vor tableau 3.1.2) e ._‘?
Volle - ‘iv—: {E :
:—4‘%‘:.’( {:f-

bMpourmdsuqu-
AVEC INeposition dune
bande inéares de Lane
de rocha (min
Alkg'™3) pour une
exgence de résistance
au feu mied do D0mn

Parol ossstre bos

B0 ou REIS0

salon labvay 1

Figure 27 : Exemple de paroi avec déflecteurs renforcés d’une fagade/mur ossature bois

et plancher en ossature bois.
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Bardage ventié

Tassasux suppon .
do bardage

Para-pluie
Eurcclasse Emni

Déflacteur de famme a basa
e bois, ép mini 45 mm —, ]
Euroclasse D-s2,00 s

.
- |

Retour d'écran themique — 0 |
Lisses bols massif
&p lotale mini = 70 mem

cans femprise de 18
structure de plancher

Ecran thermiqua
(veir lableau 3.1.2)

Vole

Bardage venlilé

Tasseaux support
de bardage

Pare-pluie

Euroclasse E mini

Défiectaur de famme & base
o8 bols, ép mird 45 mm
Euroclasse D-s2 d0

Ratour d'écran tharmeque

Etanchéité de jonction
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| |=A" selon tabieau 1
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e W =
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__Elément & cesalwe
" bois + rempissage
Parci assature bois
_~—E€0->ou REc->|
T salon tableau 1

Systéme da doublage
~ineriaur (avec ou sans
isatant)

' Dalle béson REI ou CF
selon réglementation

Parol cesature bols
_—Ei=>a ou REi->0
© gelon tablaau 1

Figure 28 : Exemple de paroi avec déflecteurs renforcés d’une fagade ossature bois et plancher en béton.
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3.1.3 Panneaux contreplagués en
supérieure ou égale a 21 mm (D-s2, d0) ou 18 mm (C-s2, d0), et
d’épaisseur inférieure ou égale a 22 mm (Voir §2.1.2)

bois d’épaisseur

nominale

Type de plancher Planchers béton Planchers bois Planchers métalliques
Figures correspondantes Figure 28 Figure 27 Sans objet
Plaque deplatre
Tvpe d’écran thermiaue Plague depléatre Plague deplétre renfor cée defibresde
M ible a hydrofuge de type hydrofuge de type cellulose de type GF- Autreplaquerigide
I H1BA 13 H1BA 18 W1 conformeala

norme EN 15283-2

Conditions d’application
particulieres

Si exigence de
stabilité au feu du
bétiment < R60

Si exigence de
stabilité au feu du
bétiment > R90

Epaisseur minimale
12,5 mm et réaction au
feu aminimade classe

A2-s3, d0

Réaction au feu aminimade
classe A2-s3, dO et justifiant
d’un PV de classement de
résistance au feu EI30 ou d’un
rapport de classement (annexé
a I’attestation de conformité
du marquage CE)

Dispositif d’obturation de

lame d’air Possibilité de ne pas mettre de dispositif d’obturation de lame d’air
Déflecteur en acier ou en bois ou a base de bois en recoupement de chaque niveau
Débord du déflecteur Voir Tableau 7
Déflecteur renforcé Requis

NOTE : En complément, les panneaux contreplagués a base de bois ignifugés d’épaisseur nominale 18 mm et
classés B-s3, d0 peuvent étre mis en ceuvre dans les conditions suivantes :

> Ecran en plague défini ci-dessus ou écran laine de roche d’épaisseur comprise entre 60 mm et
100 mm, de masse volumique déclarée supérieure ou égale & 70 kg.m?®, mise en ceuvre entre des
contre-ossatures bois massif ou BMA de section variant de 36 x 60 mm & 45 x 100 mm,
d’entraxe 600 mm en pose horizontale conformément aux prescriptions du NF DTU 31.2 ou du
NFDTU 31.4;

> déflecteur selon §2.2.1 ;

> dispositif d’obturation de lame d’air non requis ;
> Débord du déflecteur supérieur ou égal 250 mm (voir §2.2.4).
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3.2 Solution avec bardages Euroclasses
D-s2, dO et C-s2, dO et écran en laine de
roche.

Type de plancher Planchers béton Planchers bois Planchers métalliques
. ) Figure 30, Figure 31, )
Figures correspondantes Figure 29 Figure 32 Figure 33
hEcde Lames de bois massif profilées horizontales, . . . . .
revétement . . L X N Lames de bois massif profilées verticales ou obliques, d’épaisseur
o d’épaisseur nominale supérieure ou égale a . - . 5
extérieur de nominale supérieure ou égale 826 mm
. 26 mm
bardage possible
Fond! u ons Bardage bois en lames d’épaisseur nominale
d’application - . N .
S supérieure ou égale 826 mm Voir §2.1.1
particulieres
Type d’écran
thermique Laine de roche
possible
Conditions Epaisseur comprise entre 60 mm et 200 mm, de masse volumique déclarée supérieure ou égale a 70 kg.m™, mise en

ceuvre entre des contre-0ssatures bois massif ou BMA de section variant de 36x60 mm a45x100 mm, d’entraxe 600

d"application mm en pose horizontale conformément aux prescriptions du NF DTU 31.2 ou du

particulieres NFDTU 314
Dispositif
d’obturation de - Suivant les dispositions constructives de la Figure 14 (si la stabilité au feu de 1’ouvrage est inférieure ou
lame d’air égale a 60 minutes).

Déflecteur en acier ou en bois ou a base de bois en recoupement de chaque niveau

Débord du

déflecteur Voir Tableau 5
DRI Non requis
renforcé €
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Figure 29 : Fagade/mur ossature bois et plancher béton.
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Figure 30 : Fagade/mur ossature bois et plancher en ossature bois.
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Figure 31 : Fagade/mur en panneaux bois massif

et plancher en panneau bois massif.
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Figure 33 : Fagade/mur ossature bois et plancher métallique.
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3.3 Solution avec bardages Euroclasses D-
s2, dO et C-s2, dO et habillage en salillie
au droit des menuiseries (Figure 21).

NOTE : Lesfigures ne présentent que des solutions avec écran thermique en laine de roche, maisle principe reste

le méme pour les écrans thermiques en plaque.

Type de plancher

Planchers béton

Planchers bois

Planchers métalliques

Figures correspondantes

Figure 34

Figure 35, Figure 36,
Figure 37

Sans objet

Type de revétement extérieur de bardage

possible

Lames de bois massif profilées

horizontales

Lames de bois massif profilées verticales

ou obliques

Conditions d’application particuliéres

Bardage bois en lames d’épaisseur nominale
supérieure ou égale a 26 mm Voir §2.1.1

Plague de pléatre
Type d’écran A Plague de plétre renforcée de fibres de
thermique AEREE 2 LD hydrofuge de type H1 cellulose de type GF-W1 Autre plague rigide
. detype H1 BA 13 A
possible BA 18 conforme alanorme EN
15283-2

Réaction au feu aminimade
Epaisseur minimale 12.5 classe A2-s3, dO et justifiant

Conditions o iy Si exigence de stabilité P - ’ d’un PV de classement de

s . Si exigence de stabilité au ~ mm et réaction au feu a - X
d’application P au feu du bétiment - résistance au feu EI30 ou d’un

T feu du bétiment < R60 minima de classe A2-s3, .
particulieres >R90 a0 rapport de classement (annexé
a Dattestation de conformité
du marquage CE)
Type d’écran
thermique Laine de roche
possible (suite)

Conditions Epaisseur comprise entre 60 mm et 200 mm, de masse volumi que déclarée supérieure ou égale a 70 kg.m™, mise en
d’application  euvre entre des contre-ossatures bois massif ou BMA de section variant de 36x60 mm a45x100 mm, d’entraxe 600 mm
particuliéres en pose horizontale conformément aux prescriptionsdu NF DTU 31.2 ou du NF DTU 31.4

Dispositif

d’obturation de - Suivant les dispositions constructives de la Figure 14 (si la stabilité au feu de I’ouvrage est inférieure ou égale
lame d’air a 60 minutes).
Déflecteur en acier ou en bois ou & base de bois en recoupement de chaque niveau ET en au niveau des embrasures de
baies

Débord du ;

déflecteur Voir Tableau 8

DCIIEEEL Non requis

renforcé €
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Figure 34 : Fagade/mur ossature bois et plancher en béton.
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Figure 35 : Facade/mur en ossature bois et plancher en ossature bois.
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Figure 36 : Facade/mur en ossature bois et plancher en panneaux bois massif.
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Figure 37 : Fagade/mur en panneaux bois massif et plancher en panneaux bois massif.
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3.4 Solution avec bardages Euroclasses
B-s3, dO.

NOTE : Le cas de panneaux contreplaqués en bois est traité en §3.1.3.
NOTE : Seulsles systémes de lames de bois massif ignifugées et les panneaux stratifiés HPL sont couverts par le
présent document au titre des bardages Euroclasse B-s3, dO. L ‘utilisation d’autres systémes doit étre couverte par

une appréciation de laboratoire spécifique ou un avis de fagade de laboratoires agréés.

Type de plancher Planchers béton Planchers bois Planchers métalliques
. ) Figure 39, Figure 40, )
Figures correspondantes Figure 38 Figure 41 Figure 42
n&? (:(e)f?g; Lames de bois massif
Type de revétement extérieur de bardage possible ori zgnt es profilées verticales ou Panneaux stratifiés HPL
P obliques ignifugées
ignifugées
Conditions d’application particuliéres Voir §2.1.1 Voir §2.1.2
Plague de plétre
Type d’écran o Plaque de plétre renforcée defibres de
thermique Rarees Ztrlegxdigfuge Eeije hydrofuge de cellulose de type GF-W1 Autre plaguerigide
possible type H1 BA 18 conforme alanorme EN
15283-2
Réaction au feu aminimade
" Si exigencede | Epaisseur minimale 12,5 Cla,sse A2-s3, dO et justifiant
Conditions o _ g P d’un PV de classement de
s . Si exigence de stabilité au feu du stabilité au feu mm et réaction au feu a - X
d’application o o - résistance au feu EI30 ou d’un
T bétiment < R60 du bétiment minima de classe A2-s3, .
particulieres > R9O 0 rapport de classement (annexé
- a Dattestation de conformité
du marquage CE)
eedieany Panneau de particules liées au
thermique Panneau de contreplagué ignifugé P Laine deroche
) ) ciment
possible (suite)
Epaisseur minimale de 15 mm, de Epaisseur minimale de Epai ;
paisseur comprise entre 60 mm et 100 mm,
classe B-s3, dO. 12 mm, de classe B-s3, d0. de masse volumique déclarée supérieure ou
diti . égale 70 kg.m3, mise en ceuvre entre des
d(?on l!tl ons Pf)ur_ les fagades non porteuses S Pour |.6 fagades non pqrteusa contre-ossatures bois massif ou BMA de
application I’exigence de stabilité au feu du si I'exigence de stebilite al feu | gtion variant de 36x60 mm 3 45x100 mm,
particulieres batiment est < R60 du batiment est < R60 d’entraxe 600 mm en pose horizontale
Pour les facades porteuses si Pour les fagades porteuses si formément intions du NF DTU
I"exigence de stabilité au feu du P’exigence de stabilité au feu | CONTOrMeMent aux prescriptions du
batiment est < R30 du batiment est < R30 31.20uduNFDTU 314
Dispositif
d’obturation de Non requis
lame d’air
Déflecteur en acier ou en bois ou & base de bois en recoupement de Ll gbase = b0|s.en
. recoupement de chaque niveau ET au niveau
chague niveau :
des embrasures de baies
Débord du i
>
déflecteur >50 mm Voir Tableau 8
DEllzEl; Non requis
renforcé eq
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3.5Solution avec bardages Euroclasses

A2-s3, dO.

Type de plancher Planchers béton Planchers bois Planchers métalliques
. ) Figure 39, Figure 40, )
Figures correspondantes Figure 38 Figure 41 Figure 42
Type de revétement extérieur de bardage possible Panneaux de classe A2-s3, dO
Conditions d’application particuliéres Les panneaux doivent étre m1§ en ceuvre a JOll.‘ltS fermés ou ajoints creux
supportés de 8 mm maximum
Plague de pléatre
Type d’écran A Plaque de plétre renforcée defibres de
thermique RELLE ?e 2' ﬁ;e;xdigfuge €2 hydrofuge detype | cellulose de type GF-W1 Autre plaguerigide
possible o H1BA 18 conforme alanorme EN
15283-2
Réaction au feu aminimade
- Si exigence de Epaisseur minimale 12,5 cla’sse A2-s3, O et justifiant
Conditions o e A . d’un PV de classement de
s .. Si exigence de stabilitéaufeudu | stabilité au feudu mm et réaction au feu a - X
d’application o o - résistance au feu EI30 ou d’un
T bétiment < R60 bétiment minima de classe A2-s3, .
particulieres rapport de classement (annexé
>R90 do S . -
a Dattestation de conformité
du marquage CE)
Type d’écran p . a4
thermique Panneau_ de_cont'repl aqué Panneau de partl culesliéesau Laine de roche
. : ignifugé ciment
possible (suite)
Epaisseur minimale de 15 mm, de Epaisseur minimale de 12 mm,
(E)Iasse B-s3 dOPour les f ad’% de classe B-s3, dO. Epai sseur comprise entre 60 mm et 100 mm,
aaieen & de masse volumique déclarée supérieure ou
- non porteuses si I'exigence de Les facades doivent ére non égale 270 kg.m, mise en ceuvre entre des
Conditions stabilité au feu du batiment est acacies dove d “ s boi ifo d
d’application <R60 p(_)r_te’uses S lexi gence de cqntreo;satures 0is massif ou BMA de
articulieres Pour Isfaggds orteuses s stabilité au feu du batiment est section variant de 36x60 mm a45x100 mm,
B . . por <R60 d’entraxe 600 mm en pose horizontale
I’exigence de stabilité au feu du les facad : f . intions d
batiment est < R30 pour lesfag es‘p_orte.Jses S conformément aux prescriptionsdu NF DTU
- I’exigence de stabilité au feu du 31.2 oudu NFDTU 314
bétiment est < R30
Dispositif
d’obturation de Non requis
lame d’air
Déflecteur en acier ou en bois ou a base de bois en recoupement de chaque niveau
Débord du
>
déflecteur =20mm
DEllzEl; Non requis
renforcé -
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Figure 40 : Fagade/mur en panneaux bois massif et plancher en panneaux bois massif.
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Figure 42 : Facade/mur en ossature bois et plancher métallique.
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3.6 Solution avec bardages a base de bois
Euroclasses D-s2, dO, C-s2, dO ou B-s3,
dO fixés sur supports magonnés ou
béton arme.

Type de plancher Planchers béton

Figures correspondantes Figure 43

Ecran thermique

Eléments de magonnerie® ou béton armé en contact direct avec la lame d’air du bardage ventilé avec
éventuellement une isolation thermique par ’extérieur en laine de roche.

Dispositif d’obturation
de lame d’air

OUI pour les bardages bois d’épaisseur supérieure ou égale a26 mm et de classe D-s2, d0 ou C-s2, dO, suivant les
dispositions constructives de la Figure 14 (si stabilité au feu de I’ouvrage inférieure ou égale a 60 minutes).

Possibilité de ne pas mettre de dispositif d’obturation de lame d’air pour les bardages bois d’épaisseur nominale
supérieure ou égale a 20 mm et inférieure ou égale a 22 mm.

Déflecteur en acier ou en bois ou a base de bois en

Déflecteur en acier ou en bois ou a base de bois en recoupement de chague niveau ET au niveau des
recoupement de chaque niveau embrasures de baies pour les bardages bois d’épaisseur

nominale supérieure ou égale a26 mm

Débord du déflecteur

Tableau 4 si bardage bois d’épaisseur supérieure ou
égale a 26 mm mis en ceuvre directement sur support
magonné ou béton armé
ou Tableau 7 si bardage bois d’épaisseur comprise

entre 20 et 22 mm Tableau 8

Tableau 5 si bardage bois d’épaisseur supérieure ou
égale @ 26 mm avec mise en ceuvre d’un écran
thermique en laine de roche supporté par une

ossature bois.

Déflecteur renforcé

Non requis pour les bardages bois d’épaisseur nominale supérieure ou égale & 26 mm
Requis pour les bardages bois d’épaisseur nominale supérieure ou égale a 20 mm
et inférieure ou égale 222 mm
Le déflecteur renforcé peut étre remplacé par un déflecteur en acier renforcé par des goussets raidisseurs misen
ceuvre selon §2.2.1

4 Conformément aux prescriptions desNF DTU 20.1 et NF DTU 21.
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26/07/2023 — Version 4 — Appréciation de laboratoire Bois construction et propagation du feu par les facades

Al.1 Objectif et contexte

Comme précisé dans le préambule de ce guide, il est toujours possible d’optimiser ou bien de justifier des solutions
de fagade bois non décrites dans le présent document. Ces solutions pourront faire 1’objet d’une Appréciation de
|aboratoire concluant favorablement sur le risque de propagation du feu par la fagade dansles conditions fixées au
chapitre 85.3 de I’Instruction Technique n°249.

L’objectif de cette annexe est de définir une « paroi support type », ¢’est-a-dire une configuration constructive de
paroi/mur a base de bois sur laquelle un revétement ou un systéme rapporté pourrait faire 1’objet d’un essai
LEPIR2, tout en facilitant I’extension du domaine d’application de 1’essai sur d’autres parois support.

Le présent document s’attache donc a accompagner les choix de parois supports en bois qui pourraient étre retenus

dans la réalisation d’un essai LEPIR 2 en application ou en complément de I’Instruction Technique 249 version
2010.

Al.2 Description des parois-types

Al1.2.1 Parties courantes des facades
En premier lieu, la paroi de référence, « paroi type », doit répondre aux exigences pares-flammes de I'IT 249.
Par ailleurs, elle doit étre constituée de plusieurs & éments (voir Iillustration de la Figure Al1.1) :

> Une ossature bois comportant des montants d’ossature en Epicéa classe C 24 de section 45 % 145 mm.
L’ossature doit étre conforme aux prescriptions du NF DTU 31.2 et du projet de norme NF DTU 31.4.
(Elément a ossature bois + remplissage de la Figure A1.1).

> Un panneau de contreventement a base de bois d’épaisseur 12mm (Voile sur la Figure A1.1). La
jonction des panneaux de contreventement entre niveau est obtenue au moyen de lisses au nombre de
deux ou plus avec une épaisseur minimale de 70 mm. Le panneau de contreventement peut étre mis en
ceuvre sur la face extérieure ou intérieure de 1’ossature bois. Il est conforme aux prescriptions du NF DTU
31.2 et du projet de norme NF DTU 31.4.

> Un écran thermique (Ecran Plagues sur la Figure A1.1) de type plague de plétre hydrofuge ou plague
de plétre renforcée, défini dans le chapitre §1.3 du présent document.

L’isolant de la « paroi type » entre ossature est un isolant en laine minérale.

Toutefois, si I’objectif vise a valider une facade dont la paroi ossature bois comporte un matériau biosourcé, il
s’agira de remplacer la laine minérale de la « paroi type» par ’isolant biosourcé choisi. Cet isolant doit étre
référencé dans le paragraphe 8A.3.6 de ’annexe nationale de I’Eurocode 5 Partie 1-2. | conviendra également de
vérifier, lors de la réalisation de 1’essai LEPIR2, que la température critique d’inflammation de I’isolant biosourcé
n’est pas atteinte.
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Figure Al.1: paroi type, partie courante
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Al.2.2 Traitement des points singuliers au niveau des embrasures de
baies

En complément des panneaux de protection thermique des parties courantes, il est nécessaire de protéger 1’ossature
principale au niveau des embrasures de baies.

Le traitement des embrasures de baies est assuré (voir Figure A1.2) par un matériau classé A2-s3, d0, d'épai sseur
minimale 12.5 mm et recouvert d'un encadrement acier (ép. 10/10°™).

En linteau, le profil d> encadrement doit présenter une saillie d'au moins 20 mm par rapport au nu extérieur du
revétement extérieur.

Matériau Euroclassa A2-53,00
(&p 12.5 mm minimum)

Bavette acler (10V10e)
Débord de 20 mm en-
saillie minimum
~Menuiserie
Encadrement acler (10V10e) -
e i n . -
@habil aav:u;am;wm! fly_.| Pios dappul
abillage de la p aoom Jo 5 R P Bois Massif ou
(pente 1056 min) : - 4 base de bois
Matériau Eurcclasse A2-s3,d0
(&p 12.5 mm minimum)
1A

Bavette acler (10/10e) |

dhabillage de la piéce d'appui - Encadrement acier (10/10e)
(pente 10% min)

Figure A1.2 : Coupe verticale et horizontale de I’encadr ement des baies
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A1.2.3 Jonction fagade planchers

L'étanchéité au nez de dalle béton ou au droit de profils métalliques (poteau-poutre métallique), peut étre assurée
par une couche de laine de roche de masse volumique déclar ée supérieure ou égale a 40 kg/m® et de hauteur
supérieure ou égale a I’épaisseur de la dalle. Cette laine doit étre compressée a 75% de son épaisseur nominale
au minimum (ex : épaisseur nominale de 40 mm et compressée pour obtenir une épaisseur efficace de 30 mm au
maximum en tout point de lajonction). La compression doit étre assurée de maniére continue par une ou plusieurs
lisses en bois massif d’une épaisseur totale de 70 mm minimum. L’épaisseur compressée de la laine de roche doit
étre inférieure ou égale aux deux tiers de 1’épaisseur du doublage intérieur avec un maximum de 60 mm €t une
hauteur minimale de 100 mm
(voir Figure A1.3).

39985
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—
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selon réglementation

PYYYYYy:
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-
|

A

“'\(, ————
Figure A1.3: Jonction Fagade - plancher

Cette laine de roche est mise en ceuvre avec une attention particuliere car elle assure I'étanchéité au niveau de la
jonction facade-plancher. Les contre-ossatures intérieures ou les rails métalliques supports des parements en
plaque de plétre sont positionnés directement au-dessous et au-dessus de cette laine de roche.
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Figure A2.2 : Caractéristiquestechniques spécifiques feu facade pour paroi ossature bois avec écran ther mique en

laine deroche
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Figure A2.3: Caractéristiques techniques spécifiques feu fagcade pour paroi ossature bois avec écran ther mique bois

ignifugé
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Le futur en construction

Etablissement public au service de I’innovation dans le batiment, le CSTB,
Centre Scientifique et Technique du Bétiment, exerce quatre activités clés :
la recherche et expertise, 1’évaluation, la certification et la diffusion des
connaissances, organisées pour répondre aux enjeux de la transition
énergétique dans le monde de la construction. Son champ de compétence
couvre les produits de construction, les batiments et leur intégration dans les
quartiers et lesvilles.

Avec plus de 900 collaborateurs, ses filiales et ses réseaux de partenaires
nationaux, européens et internationaux, le groupe CSTB est au service de
I’ensemble des parties prenantes de la construction pour faire progresser la
qualité et la sécurité des batiments.

Pour en savoir plus : www.csth.fr/fr/

L ’Institut Technologique FCBA (Forét Cellulose Bois-Construction Ameublement), a
pour mission de promouvoir le progrés technique, participer a I’amélioration de la
performance et a la garantie de la qualité dans 1’industrie. Son champ d’action couvre
I’ensemble des industries de la sylviculture, de la pate a papier, de 1’exploitation
forestiére, de la scierie, de I’emballage, de la charpente, de la menuiserie, de la
préservation du bois, des panneaux dérivés du bois et de I’ameublement. FCBA propose
également ses services et compétences aupres de divers fournisseurs de ces secteurs
d’activité.

Pour en savoir plus : www.fcha.fr

Le CODIFAB, Comité Professionnel de Développement des Industries Francaises de
I’ Ameublement et du Bois, a pour mission de conduire et financer, par le produit de la
Taxe Affectée, des actions d’intérét général en faveur des fabricants francais de
I’ameublement (meubles et aménagements) et du bois (menuiseries, charpentes,
panneaux, bois lamell¢, CLT, ossature bois, ...). Le CODIFAB fédére et rassemble 4 200
PME/ETI et plus de 15 000 artisans, représentés par leurs organisations professionnelles :
Ameublement Frangais, UFME, UICB, UIPC, UIPP, UMB-FFB, UNACMA-CAPEB,
UNAMA.

Les actions collectives ont pour objectif d’accompagner les entreprises de création, de
production et de commercialisation par : une meilleure diffusion de I’innovation et des
nouvelles technologies, 1’adaptation aux besoins du marché et aux normes
environnementales, la promotion, le développement international, la formation, et par
toute étude ou initiative présentant un intérét pour I’ensemble de la profession.

Pour en savoir plus: https://www.codifab.fr/

L’Interprofession nationale filiére Forét-Bois a été créée en 2004 sous 1’égide du
Ministére de 1’ Agriculture en charge des Foréts, et cofinance des actions collectives de
promotion, de progrés technique, d’éducation a I’Environnement, de mise a disposition
de données statistiques, de Recherche et Développement, en encourageant I’innovation et
I’export de produits transformés.

Aujourd’hui France Bois Forét regroupe ’ONF, la FNCOFOR, FPF et I’'UCFF ainsi que
les organisations professionnelles suivantes : UNEP, SNPF, FNEDT, FBT, FNB, LCB,
SYPAL, SEILA, SIEL. L’association France Bois Régions est membre associée, aux
coOtés du CNPF, la EFF, le CIBE, I’ASFFOR et FCBA.

Pour en savoir plus: https://franceboisforet.fr/
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